line; Perlifoc HP Eco+

Coatings - Linings - Fireproofing FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

. .- Mortero ignifugo de densidad media a base de yeso y EPS con propiedades de aislamiento

Tipo Genérico | ,, . s . . ’
térmico para la proteccion pasiva contra incendios.

Mortero ignifugo y ecoldgico para la proteccion pasiva contra el fuego de elementos estructurales

de acero, hormigon, forjados mixtos de chapa de acero y hormigén, compartimentacion contra

incendios y tabiques cortafuegos. Resistencia al fuego de hasta 4 horas en funcion del sistema

constructivo.

Descripcion

» Marcado CE y ETA 20/0894

» Foérmula de relleno de alto rendimiento

* Incombustible

» La mejor conductividad térmica entre los morteros a base de yeso aplicados por proyeccion

+ Sin amianto - Cumple la normativa 2003/18/CE y el RD 396/2006

» Buena adherencia sobre diversos sustratos

» Mayor eficacia de los consumibles en los equipos de pulverizacion gracias a la menor
abrasividad del mortero.

+ Las mejores prestaciones de su clase para clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 4
horas.

Caracteristicas

Certificaciones medioambientales:

EPD - Declaracion medioambiental de producto
Certificacion Cradle to Cradle (C2C)

Contenido y emisién de COV (EN 16516)
Conformidad con LEED (emision de COV)

Color | Blanco antiguo

Texturizado
Acabado
Se puede fratasar

PERLIFOC HP Eco+ puede aplicarse directamente sobre acero desnudo y sobre acero imprimado.
El documento ETA destaca la compatibilidad con una amplia gama de imprimaciones. Para

la aplicacion sobre acero galvanizado, hormigén y superficies de mamposteria no se requiere
Imprimacién | imprimacion ni sellador de adherencia.

PERLIFOC HP Eco+ no favorece ni previene la corrosion. Contacte con el Servicio Técnico de
Carboline para mas informacion.

Espesor parala | 30 mm de espesor maximo por capa.
Aplicacion

3,5 + 15% Kg/m2/cm (maquina DISCONTINUA'
4,1 + 15% Kg/m2/cm (maquina CONTINUA)?

Rendimientos Teoricos ! Valor medio obtenido en condiciones de laboratorio, con una velocidad de mezcla de 60 rom
durante 90 segundos. Si se modifica cualquiera de estos parametros, podrian variar tanto la
densidad final como el rendimiento. Menor densidad a mayor velocidad, y mayor densidad con un
tiempo de mezclado mas corto.

2 . . . .
Valor medio obtenido en condiciones de laboratorio.

No esta disefiado para su exposicion al exterior mas alla de las fases y plazos normales de
Limitaciones | construccion. No debe exponerse a la lluvia ni al agua corriente o de estanque. No se recomienda
como mortero refractario ni cuando las temperaturas de funcionamiento continuo superen los 90°C.
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Generalmente no es necesario. En atmdsferas altamente corrosivas, consultar con el Servicio

Capas de Acabado Técnico de Carboline para la seleccion del recubrimiento mas adecuado para el entorno de trabajo.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Antes de la aplicacion, los soportes deben estar limpios y libres de particulas sueltas, suciedad,
General | aceite, grasa, condensacion o cualquier otra sustancia que pueda afectar a la adherencia.
Contacte con el Servicio Técnico de Carboline para mas informacion.

PERLIFOC HP Eco+ puede aplicarse directamente sobre acero galvanizado sin necesidad

de imprimacion ni promotor de adherencia. Asegurese de que el sustrato esta limpio, libre de
particulas sueltas, suciedad, grasa, condensacion o sales que puedan afectar a la adherencia.
Para mas informacion, pdngase en contacto con el Servicio Técnico de Carboline.

Acero Galvanizado

PERLIFOC HP Eco+ puede aplicarse directamente sobre hormigdn sin necesidad de imprimacion
ni promotor de adherencia. Asegurarse de que el soporte esta limpio, libre de particulas sueltas,
pinturas decorativas, suciedad, grasa o condensaciones que puedan afectar a la adherencia. Si
existen dudas sobre el estado del sustrato o tiene un revestimiento antiguo, se recomienda el uso
de una malla metalica antes de la aplicacion del mortero. Contacte con el Servicio Técnico de
Carboline para mas informacion.

Hormigén

Si la estructura de acero no esta imprimada, debe limpiarse con un material abrasivo hasta
alcanzar un grado de limpieza Sa 2 %, de acuerdo con la norma ISO 8501 o equivalente. Si esta
imprimada, ésta debe estar limpia, libre de particulas sueltas, suciedad, grasa o condensacion
Acero Estructural | que puedan afectar a la adherencia. Ademas, debe asegurarse que la imprimacién existente es
Imprimado | compatible con el mortero PERLIFOC HP Eco+, de acuerdo con el marcado CE. La malla no es
necesaria segun las normas de ensayo, sin embargo, se recomienda su uso en alas de vigas de
ancho superior a 500 mm, en pilares con una sola cara proyectada y perfiles sometidos a grandes
deformaciones. Contacte con el Servicio Técnico de Carboline para mas informacion.

DATOS DE RENDIMIENTOS

Todos los datos de las pruebas se generaron en condiciones de laboratorio. Los resultados de los
ensayos en campo pueden variar.

Ensayo Resultados
aw=0,2 (Segun UNE-EN-ISO 354 y 20 mm de espesor)
NRC=0,2 (Segun ASTM C423 y 20 mm de espesor)

Absorcién acustica

Adhesion > 0,1 MPa (De acuerdo con EGOLF SM/5)
Amianto No contiene amianto
Conductividad térmica 0,087 W/mK
Densidad del polvo 350 + 15% Kg/m3

> 480 + Kg/m® (maquina BATCH-MIX)’

Densidad endurecida 3 2
550 + 15% Kg/m~ (maquina CONTINUA)

Reaccion al fuego A1 (Conforme ala norma EN 13501-1)
Resistencia a la compresion > 0,2 MPa
Resistencia a la flexion > 0,2 MPa
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MEZCLADO Y DILUCION

1. MEZCLADORA. Utilice una mezcladora de mortero de yeso o similar con una capacidad de al
menos 100 litros y capaz de girar a 60 rpm con cuchillas con punta de goma que limpien los lados
Mezcladora | de la tolva.

2. CONTINUO. Pdngase en contacto con el Servicio Técnico de Carboline para obtener
recomendaciones. Las densidades pueden variar al utilizar este tipo de equipos de mezcla.

Mezcle siempre con agua potable limpia. El mezclador debe mantenerse limpio y libre de
cualquier material previamente mezclado que pueda causar fraguado prematuro del producto. Se
recomienda una mezcla de 2 sacos con maquinas discontinuas. El tiempo de mezcla debe ser de

Mezclado aproximadamente 1,5 minutos por mezclada a 60 rpm. Utilice 15,3 + 1,7 litros de agua por saco de
17 kg. Agregue primero agua a la tolva con las cuchillas paradas. Con la mezcladora encendida,
agregue mortero al agua y comience a mezclar.

. Para obtener informacion y recomendaciones sobre como obtener la densidad y el rendimiento

Densidad

adecuados, pongase en contacto con el Servicio Técnico de Carboline.
1 hora a 20°C, a mas temperatura menor tiempo de uso. Estos tiempos son orientativos y también

Tiempo Util de Trabajo | pueden variar en funcién de la humedad ambiente y las corrientes de aire. La vida Gtil del material
termina cuando se endurece y se vuelve inutilizable.

DETALLE DE APLICACION

A continuacion, se incluyen detalles para la aplicacion del producto. Las condiciones del lugar de trabajo pueden requerir
modificaciones segun las indicaciones para conseguir los resultados deseados.

Este material se puede bombear con una amplia gama de bombas de pistén, rotor, estator y
compresor disefiadas para bombear materiales de cemento y yeso, incluidos:

PFT — modelo # ZP 3 L Multimix (Discontinua)

Putzmeister — modelo # S5EV (Discontinua)

Bomba | Wall Goe — modelo # JP70-L. (Discontinua)

Putzmeister — modelo # MP25 (Continua)

PFT — modelo # G4 Smart (Continua)

Essick — modelo # FM9/FM5E (Continua)

Hy-Flex — modelo # HZ-30E (Continua)

. Deben instalarse valvulas de bola en al menos un extremo de la manguera de pulverizacién para

Valvulas de Esfera . s

facilitar la limpieza.

Longitud de la | Utilice una manguera de pulverizacion flexible de entre 5y 10 m de longitud y al menos 25 mm de
Manguera | diametro interior. Presion de trabajo de al menos 30 bar.

Boquilla / Pistola | De 10 a 16 mm en funcién del acabado deseado.

El compresor de la bomba debe ser capaz de mantener un minimo de 2 bar (30 psi) y de 250 a

Compresor - .
300 I/min en la boquilla.

. . Utilice una linea con un diametro interior de 16 mm. Manguera con una presion de rotura minima

Linea de Aire .

de 7 bar (100 psi).

Longitud minima de 600 mm y diametro interior minimo de 25 mm. Con valvula de bola de cierre

Lanza pulverizadora . . . .
de material y valvula de cierre de aire.
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PROCEDIMIENTOS DE APLICACION

General

Los espesores de 30 mm o menos pueden aplicarse en una sola pasada. Cuando se requieran
capas adicionales para alcanzar el espesor especificado, se recomienda aplicar las capas
posteriores una vez que la capa anterior haya empezado a fraguar. Si la capa anterior ha fraguado
y esta seca, humedezca la superficie con agua antes de aplicar capas adicionales. Péngase en
contacto con el Servicio Técnico de Carboline si necesita mas informacion.

Acabado | Normalmente, el acabado es una textura pulverizada.

CONDICIONES DE APLICACION

Condicién Material Superficie Ambiente Humedad
Minimo 3°C (37°F) 3°C (37°F) 3°C (37°F) 0%
Maximo 38°C (100°F) 52°C (126°F) 43°C (109°F) 90%

La temperatura ambiente y del aire deben mantenerse 24 horas antes, durante y después de la aplicacién. Los morteros a base
de yeso son sensibles al agua, por lo que deben protegerse adecuadamente. Para recomendaciones adicionales, pongase en
contacto con el Servicio Técnico de Carboline.

TIEMPOS DE CURADO

Temp. de Superficie

Entre Capa y Capa

25°C (77°F)

2 Horas

Los tiempos de aplicacién del revestimiento son orientativos y pueden variar en funcion de las condiciones ambientales y de

las corrientes de aire. En lugares cerrados con poca ventilacion (sétanos, espacios confinados, etc.), para que el mortero se
seque correctamente, se recomienda que la HR no supere el 60% y que haya una ventilacion adecuada, lo que significa al menos
4 cambios completos de aire por hora hasta que el material esté seco (o durante al menos 2 semanas después de finalizar la

aplicacion).

LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Limpieza

Seguridad

Exceso de
Pulverizacion

Ventilacion

La caja, el mezclador y las mangueras deben limpiarse con agua potable. Pase esponjas o
abundante agua por las mangueras para eliminar cualquier resto de material que quede en ellas.
El exceso de mortero proyectado humedo debe limpiarse con agua potable limpia. Puede ser
necesario raspar el mortero proyectado seco para eliminarlo.

Siga todas las precauciones de seguridad descritas en la ficha de datos de seguridad del mortero.
Se recomienda el uso de equipo de proteccion personal, incluyendo mono, guantes y protecciéon
ocular.

Las superficies adyacentes deben protegerse contra dafios y salpicaduras. Los materiales
ignifugos pulverizados pueden ser dificiles de retirar de las superficies y dafiar los acabados
arquitecténicos.

En areas cerradas, la ventilacién no debe ser inferior a 4 intercambios completos de aire por hora
hasta que el material esté seco.
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ENSAYO / CERTIFICACION / LISTADO

Resistencia al Fuego segun normas EN realizados laboratorios acreditados:
Proteccion a estructuras metalicas (EN 13381-4)

Vigas y pilares abiertos y perfiles tubulares hasta R240

Proteccion a estructuras de hormigén (EN 13381-3)

Vigas, pilares, losas macizas, muros y forjados hasta REI 240

Proteccion forjados mixtos de chapa colaborante-hormigén (EN 13381-5)
Proteccion de forjados mixtos hasta REI 180

Membrana protectora horizontal proteccion elemento estructural (EN 13381-1)
Proteccion forjados acero, hormigén, madera, perfilado en frio, mixtos hasta REI 180
Proteccion forjado viga prefabricada y bovedilla de ladrillo (EN 13501-2:2023)
Proteccion forjado REI 240.

Proteccion forjado histérico de vigas metalicas y boveda de ladrillo macizo (EN 1363-1:2020-
Normativas | EN 1365-2:2014)

Proteccion forjado REI 240.

Proteccion forjado placa prefabricada cavidad relleno en bloque de poliestireno (EN
13501-2:2023).

Proteccion forjado REI 240.

Divisiéon no portante (EN 1364-1)

Pared de sectorizacion vertical con clasificacion El 120

Franja cortafuegos (Segun protocolo del Ministerio de Industria)

Sistema anclado a correas EI 180

Reaccion al Fuego segun norma EN realizados laboratorio acreditado:
Reaccion al fuego (Clasificado segun EN 13501-1)
Clasificacion A1

ENVASE, MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Vida de | 12 meses
Almacenamiento

Peso de Envio | 714 kg (42 sacos/palet)
(Aproximado)

Almacenar en el interior y en ambientes secos entre 0°C y 50°C.
Almacenamiento
El material debe mantenerse seco o pueden producirse aglomeraciones

17 kg/saco

Envase 42 sacos/palet
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GARANTIA

A nuestro leal saber y entender, los datos técnicos aqui contenidos son verdaderos y exactos en la fecha de publicacion y

estan sujetos a cambios sin previo aviso. El usuario debe ponerse en contacto con Carboline para verificar su exactitud antes

de especificar o realizar un pedido. No se ofrece ni se da a entender ninguna garantia de exactitud. Carboline garantiza que
nuestros productos estan libres de defectos de fabricacion de acuerdo con los procedimientos de control de calidad aplicables

de Carboline. ESTA GARANTIA NO ES VALIDA CUANDO EL PRODUCTO NO HA SIDO: (1) APLICADO DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES DE CARBOLINE, Y/O (2) ALMACENADO, CURADO Y UTILIZADO DE FORMA ADECUADA

EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. Carboline no asume ninguna responsabilidad por el rendimiento,
desempefio, lesiones o dafos resultantes del uso del producto. Si se determina que este producto no funciona segun lo
especificado en la inspeccion realizada por un representante de Carboline durante el periodo de garantia, la Unica obligacion de
Carboline, si la hubiera, es reemplazar el producto o productos de Carboline que se demuestre que son defectuosos o reembolsar
el precio de compra de los mismos, a opcion exclusiva de Carboline. Carboline no sera responsable de ninguna otra pérdida

o daio. Esta garantia excluye (1) la mano de obra y los costes de mano de obra para la aplicacion o retirada de cualquier
producto, y (2) cualquier dafio incidental o consecuente, ya sea basado en el incumplimiento de la garantia expresa o implicita,
negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoria legal. CARBOLINE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTIA DE
NINGUN TIPO, EXPRESA O IMPLICITA, ESTATUTARIA, POR APLICACION DE LA LEY O DE OTRO TIPO, INCLUIDAS LAS DE
COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Todas las marcas comerciales mencionadas anteriormente
son propiedad de Carboline International Corporation, a menos que se indique lo contrario. El texto completo de esta Hoja de
datos del producto, asi como los documentos derivados de ella, se han redactado en inglés y, a efectos legales, prevalecera la
version inglesa.
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