Coatings - Linings - Fireproofing

Carboguard 823 E

SECIM & SPESIFIKASYON BILGILERI

Jenerik Tip | Epoksi Poliamid

Tanim

Ozellikler

Renk

Parlaklik

Astar

Kuru Film Kalinhgi

Kati Miktan

Teorik Kaplama
Oranlari

VOC Degerleri

Kuru Sicaklik Dayanimi

Kisitlamalar

Duslk ve orta korozyon seviyeleri igin geligtirilmistir. Astar veya arakat olarak kullanilabilir. Genis
yelpazedeki yiiksek performans sonkat boyalarimiz ile sonlanabilir.

Astar veya arakat olarak kullanilabilme

Hizh kuruma

MIO versiyonu mevcut

Diislik korozyon seviyeleri igin ekonomik ¢ézim.
Kalin uygulanabilme.

Astar renkleri (0700) gri , (0500) kirmizi ve sari.

Matte

Mat

Kendinden astarli. Ginkoca-zengin astarlarin iizerine uygulanabilir. inorganik ginkoca-zengin

astarlarin Ustline boya uygulanirken yasanan baloncuk olusumu, bir sis veya toz-kat uygulanarak
minimize edilebilir.

Astar veya Arakat olarak uygulandiginda katbasina 75-125 mikron DFT.
Tek-katta 175 mikronu agmayin. inorganik cinko lzerine agiri kalinliklar sevkiyat ve montaj
sirasinda hasar miktarini arttirabilir.

Hacimce 68% +/- 3%
26.8 m?/l - 25 mikron (1091 fit3/gal - 1.0 mil)
Karistirma ve uygulama sirasindaki kaybi hesaba katin.

Temin edilen (tinersiz): 330 g/l

Sirekli: 200°F (93°C)
Sureksiz: 250°F (121°C)
200°F (93°C) tizerinde renk degisimi ve parlaklik kaybi gdzlemlenebilir.

Epoksiler giin 1sigina maruz kaldiklarinda er veya ge¢ renk degistirir ve parlakliklarini kaybederler.
Daldirma hizmeti i¢in 6nerilmez.

Sonkatlar | Akrilik, Alkid, Epoksi, Politretan

ZEMINLER & YUZEY HAZIRLIGI

Genel

Gelik

Yizeyler, temiz ve kuru olmalidir. Boyanin yapismasini engelleyebilecek toz, kir, yag ve diger
kontaminasyon urinlerini yizeyden uzaklastirmak igin yeterli yontemler kullanin.

Cogu uygulama igin:
30-60 mikron yuzey profili ile birlikte ISO 8501 Sa 2 V2 ylizey hazirligi seviyesi.
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PERFORMANS TEST VERILERI (TIPIK DEGERLER)

Buradaki biitiin test sonuglari laboratuvar kosullarinda elde edilmistir. Saha testlerinde farklilik
gosterebilir.

Test Yontemi System Sonuglar
- Raspalanmis Celik 1 300 saat sonunda paslanma ve
ASTM B117 Tuz Sisi kat 823E (125 mikron) kabarciklanma goérilmemistir.

Raspalanmis Celik 1

ASTM D4541 Adhesion kat 823 (125 rikron)

16 Mpa (Pneumatic)

Test raporlari ve ilave bilgi yazili istek Gzerine verilebilir.

KARISTIRMA & iNCELTME

Karigtirma Komponentleri ayri olarak makine ile karistirin. Daha sonra ikisini makine yardimiyla karistirin.
KOMPONENTLERI KISMI KARISTIRMA YAPMAYIN.

Normalde gerekmez ancak asagidaki gibi inceltilebilir:

Sprey: Thinner #10 ile 15 oz/gal (15%)’a kadar.

Firca&Rulo: Thinner #33 ile 16 oz/gal (15%)’e kadar.

inceltme | Yukardakilerin disinda, yénetmeliklerden muaf tiner olarak Thinner 236E veya 243E kullanilabilir.

Temin edilmis veya Carboline tarafindan énerilmis tinerler disinda tinerler kullanmak Griin

performansini ters etkileyebilir ve yazili verilmis olan ya da zimnen ifade edilmis olan riin garantisi

gecersiz kilabilir.

Oran

1:1 oraninda(A ile B) (Hacimce)

24°C’de 4 saat
Karigim Omrii | Karisim émrii boya biitiinligiinii kaybedip, sarkmaya basladiginda bitmistir. Artan sicakliklarda
karigsim émri kisalacaktir.

UYGULAMA EKIPMAN REHBERI

Asagida listelenmis olanlar, bu Uriin igin genel ekipman yol-gosterici kurallardir. Saha kosullarinda arzu edilen sonuglara
ulagabilmek icin, bu kurallarin Gzerinde oynamalar yapilmasi gerekebilir.

Asagida listelenmis olanlar, bu Uriin igin genel ekipman yol-gosterici kurallardir. Saha kosullarinda

Genel | . ) S N .

istenen sonuglara ulagabilmek icin, bu kurallarin Uzerinde oynamalar yapilmasi gerekebilir.

Sprey Uygulamasi Asagidaki sprey ekipmanlari uygun bulunmustur ve Binks, DeVilbiss, Graco gibi ureticilerde
mevcuttur.

Cift regUlatorlii Basingh kazan, 3/8” minimum ig-gap, maksimum 50" uzunlukta malzeme

Geleneksel Sprey hortumu, .070” I.D. boya memesi ve uygun hava kapakgigi

Pompa Orani: 30:1 (min.)*

Cikis Debisi (GPM) : 2.5 (min.)

Malzeme Hortumu: 3/8” I.D. (min.)

Havasiz Sprey | Meme ¢api: .0157-.021”

Cikis basinci (PSI): 2100-2300

Filtre Boyutu: 60 mesh

* Teflon contalar 6nerilmektedir ve pompa Ureticisi/distribitériinde temin edilebilir.
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UYGULAMA EKIPMAN REHBERI

Asagida listelenmis olanlar, bu Urin igin genel ekipman yol-gosterici kurallardir. Saha kosullarinda arzu edilen sonuglara
ulasabilmek i¢in, bu kurallarin Gzerinde oynamalar yapilmasi gerekebilir.

istenilen gériintii kalinik ve yeterli értiiciiliik icin birden fazla kat gerekebilir. Agiri firga ve rulo ile

Firga&Rulo(Genel) dizeltme yapmaktan kaginin. En iyi sonuglar icin, ek yerleri 24°C'de 10 dakika icerisinde yapin.

Firga | Orta sertlikte kil firga kullanin.

Rulo | 3/8” gapinda fenolik 6zl bir rulo kullanin.

UYGULAMA KOSULLARI

Durum Malzeme Yiizey Cevre Nem
Minimum 10°C (50°F) 2°C (36°F) 2°C (36°F) 0%
Maksimum 32°C (90°F) 52°C (126°F) 43°C (109°F) 85%

Ideal 23°C (73°F) 23°C (73°F) 23°C (73°F) 40%

Bu Uriin sadece ylizey sicakhginin giglenme noktasinin Gzerinde olmasini gerektirir. Ciglenme sicakliginin altindaki yltizey
sicakliklarindan kaynaklanan yogusma, islenmis ylzeyde ani pas’a neden olur. Normal uygulama kosullarinin altinda veya
Ustlindeki kogullarda 6zel uygulama tekniklerine ihtiya¢ duyulabilir.

KURUMA SURELERI

Yiizey Sicakligi Tekrar kat atma ya da son kat kurumasi| Maksimum Tekrar Kat-atma Zamani
2°C (36°F) 24 Saat 120 Gin
10°C (50°F) 18 Saat 120 Gun
16°C (61°F) 7 Saat 90 Gun
24°C (75°F) 6 Saat 90 Gun
32°C (90°F) 2 Saat 90 Guin

Yukaridaki zamanlar 100-125 mikron kuru film kalinhgindaki zamanlardir. Daha ylksek kuru film kalinlklari, yetersiz havalandirma,
ya da daha dusuk sicakliklar daha uzun kuruma sirelerine ve dolayisiyla solvent sikismasina neden olarak boya problemlerine

yol agabilir. Ylizeydeki yliiksek nem ve yogusma kurumayi etkiyebilir ve renk kaybina yol agarak hareli bir gériintiiye neden olabilir.
Yiizeydeki harelenme veya "blush" olusumunun ikinci kat uygulamadan énce su ile temizlenmesi gerekir. Eger Ustiine Katatma
suresi asildiysa, ilave katlar atmadan 6nce, ylizey siplirme raspa veya zimpara ile agindiriimalidir. Cebri kurutma sirasindaki 6zel
gereksinimler icin CARBOLINE Teknik Servis basvurunuz.

TEMIZLIK&GUVENLIK

- Carboline Tiner #2 veya Aseton kullanin. Sacgilma durumunda, urini absorban yardimiyla
Temizlik . . : )
temizleyip yerel kanunlar uyarinca imha edin.

Bu Uriin icin hazirlanmis Teknik FOy (TDS) ve MSDS (Malzeme Giivenlik Formu)'nu okuyup
uyarilar takip edin. Olmasi gereken is glivenligi 6nlemlerini yerine getirin. Agiri duyarh kisiler
koruyucu kiyafet, eldiven giymeli ve koruyucu krem ile yizlerimi, ellerini ve vicutlarinda agikta
kalan yerlerini korumalidirlar.

Giivenlik

Kapali alanlarda kullanildiginda, hem boya uygulamasi sirasinda hem de sonrasinda, boya tam
olarak kiirlenene kadar iyi bir hava sirkilasyonu saglanmalidir. Havalandirma sistemi solvent
Havalandirma | buhari konsantrasyonunu, kullanilan solventin en disik patlama limitinin altinda tutmaya yetecek
kapasitede olmalidir. Kullanicilar maruz kalma seviyelerini kanunen belirlenmis limitlerin altinda
kaldiklarindan emin olacaklari sekilde test ve takip etmelidir.
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TEMIZLIK&GUVENLIK

Bu urilin yanici solventler igerir. Agik alev ve kivilcimdan uzak tutun. Bitiin elektrikli ekipmanlar
Dikkat | ve donanimlar elektrik kurallari usuliince topraklanmalidir. Patlama riski olan alanlarda demir
icermeyen ekipman kullaniimali ve gegirgen ve kivilcim gikarmayan ayakkabilar giyilmelidir.

AMBALAJLAMA, ELLECLEME VE DEPOLAMA

Part A & B: 24°C'de min. 12 ay
Raf Omrii *Raf Omrii: (belirtilen raf émrii) agilmamis orjinal ambalajinda ve énerilen depolama kosullarinda
saklandiginda gecerlidir.

20 Lt Takim
A: 10 Lt (16,2 kg)
B: 10 Lt (16,7 kg)

Sevkiyat Agirhigi
(Yaklasik)

Depolama Sicakhigi & | 40°F - 110°F (4°C- 43°C)
Nemlilik | 0-100% Bagil Nem

Parlama Noktasi | Part A: 75°F (24°C) Part B: 88°F (31°C)
(Setaflash)

Depolama | Kapali alanda depolayin.

GARANTI

Bildigimiz kadariyla, burada yer alan teknik veriler yayin tarihinde gergek ve dogrudur ve dnceden haber verilmeksizin
degistirilebilir. Kullanici, spesifikasyon veya siparis vermeden dnce dogrulugunu teyit etmek igin Carboline ile iletisime

gegmelidir. Dogruluk konusunda higbir garanti verilmez veya ima edilmez. Carboline, Grlinlerimizin gegerli Carboline kalite

kontrol prosediirlerine uygun olarak (iretim hatalari icermedigini garanti eder. BU GARANTI, URUN: (1) CARBOLINEIN
SPESIFIKASYONLARINA UYGUN OLARAK UYGULANMADIGINDA VE/VEYA (2) NORMAL CALISMA KOSULLARI ALTINDA
UYGUN SEKILDE DEPOLANMADIGINDA, KURLENMEDIGINDE VE KULLANILMADIGINDA GECERLI DEGILDIR. Carboline,
Urtinin kullanimindan kaynaklanan kapsam, performans, yaralanmalar veya hasarlar igin higbir sorumluluk kabul etmez. Bu Uriiniin
garanti suresi iginde bir Carboline temsilcisi tarafindan yapilan incelemede belirtildigi gibi calismadigi tespit edilirse, Carbolinein tek
yukidmluligl, varsa, kusurlu oldugu kanitlanan Carboline Grtiniind/Urinlerini degistirmek veya Carbolinein tek tercihine bagli olarak
satin alma fiyatini iade etmektir. Carboline baska herhangi bir kayip veya hasardan sorumlu olmayacaktir. Bu garanti (1) herhangi
bir Grinin uygulanmasi veya sokilmesi igin iscilik ve iscilik masraflarini ve (2) agik veya zimni garantinin ihlali, ihmal, kusursuz
sorumluluk veya baska herhangi bir yasal teoriye dayansin veya dayanmasin her tiirlii arizi veya dolayl hasari kapsamamaktadir.
CARBOLINE TARAFINDAN, TICARI ELVERISLILIK VE BELIRLI BIR AMACA UYGUNLUK DA DAHIL OLMAK UZERE, ACIK
VEYA ZIMNI, YASAL, KANUNI VEYA BASKA BIR SEKILDE BASKA HICBIR GARANTI VEYA TAAHHUT VERILMEMEKTEDIR.
Yukarida atifta bulunulan tim ticari markalar, aksi belirtimedikge Carboline International Corporationin miilkiyetindedir. Bu Uriin
Bilgi Formunun tiim metni ve bundan tiiretilen belgeler ingilizce olarak yaziimistir ve yasal amaglar icin ingilizce versiyonu gegerli
olacaktir.
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